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Witdkno szklane wata wetna do
ttumikow woreczek 250g Termo
wypetnienie do wygtuszenia
ttumikow

Cena brutto 15,42 zt

Cena netto 12,54 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Numer katalogowy 331560258

Kod producenta WOR-TEX-1

Opis produktu

Wiékno szklane, wetna do ttumikéw w woreczeku o wadze 2509 to termoizolacyjne wypetnienie przeznaczone do
wygtuszenia ttumikéw.

Produkt charakteryzuje sie wysoka odpornoscia termiczna. Posiada ulepszone witasciwosci akustyczne oraz wysoka
wytrzymatosciag mechanicznag

Witékno ECR jest materiatem izolacyjnym sktadajgcym sie z teksturyzowanych ciggtych wiékien szklanych. Wyréznia sie
wieloma zaletami. Ze wzgledu na wysokg odpornos¢ termiczng, doskonate wtasciwosci akustyczne oraz wytrzymatosé
mechaniczng znajduje zastosowanie jako materiat wypetniajgcy ttumikéw samochodowych, ttumikéw motocyklowych, quadéw
(atv tuning i motorsport), generatoréw pradu, urzadzen technicznych, przemystowych uktadach odprowadzania spalin,
wyrzutni gazéw i pary, w przemystowych ttumikach hatasu, obudowach i ekranach akustycznych, kurtynach i spawalniczych,
urzadzeniach piekarniczych, cieptochronnych pokrowcach izolacyjnych, odziezy ochronnej itd. Oraz w wielu innych gateziach
przemystu w ktérych istnieje koniecznos¢ sprostania trudnym warunkéw pracy izolacji poddanej dziataniu wysokiego cisnienia,
temperatury i drgan mechanicznych.

Charakterystyka materiatu:
Temperatura miekniecia: 905-920 °C
Max. temp. pracy: 761 °C

Srednica monofilamentu: 16 um
Palnos¢: niepalne

Odpornosé na kwasy: = 99 %

Strata prazenia: max 1,5 %

Sktad mineralny wiékna ECR:
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Si02: 58-62%
Al203: 12-16%
Ca0: 20-24%
MgO: 2-4.5%
K20+Na20: <0,9

ZnOo: <1.2
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